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Věc: Směrný postup sanace trhlin v železobetonu  

  
1. Trhliny budou mechanicky proškrábnuty, nebo proříznuty, bez narušení horní (dolní) výztuže 

2. Pás podél trhliny v šířce 50 až 100 mm bude přebroušen 

3. Budou provedeny vrty pro injektážní ventily – šikmo přes střed trhliny, nebo mohou být použity lepené 

injektážní ventily a v tom případě bude vrt veden kolmo do trhliny - v místě kde bude ventil osazen. 

4. Před osazením injektážních ventilů bude celá trhlina vysáta a vyfoukána tlakovým vzduchem 

5. Injektáž bude tlaková 

6. Doba injektáže a množství injektované směsi bude prováděno pokud směs nezačne vytékat ze 

sousedícího injektážního ventilu 

7. Materiál a detailní postup injektáže dle PD. 
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